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ВАРИАНТ 1 
1. Какой вид работ относиться к отделочным строительным работам.
а) сантехнические 
б) штукатурные 
в) вентиляционные

2.Укажите, какой из видов штукатурки может быть декоративной?
а) высококачественная 
б) короед 
в) обычная

3.Здания  классифицируются по назначению, какое здание относиться  к классу сельскохозяйственных заданий.
а) завод 
б) школа
в) ферма 

4. Выберите правильный ответ. Здания классифицируются по назначению,  какое из зданий  относиться  к классу  промышленных заданий.
а) фабрика 
б) школа 
в) ферма

5.Малярные работы квалифицируются по  сложности технологии выполнения работ. Выберите   правильный ответ,  что относиться к сложности технологии  выполнения  работы.
а) малярные 
б) простые 
в) внутренние

6. Выберите правильный ответ,    какой вид  работ относиться к отделочным  строительным работам. 
а) облицовочные  
б) каменные   
в) железобетонные

7.  Укажите, какой из видов  штукатурки может быть  специальной?
а) высококачественная 
б) акустическая 
в) водонепроницаемая

8. Выберите правильный ответ,  какое здание  относиться  к   классу  сельскохозяйственных  заданий.
а) фабрика 
б) птичник 
в) завод
9. Выберите правильный ответ,  какое из зданий  относиться  к   классу промышленных заданий. 
а) ферма
б)  театр 
в) завод 

10. Малярные работы квалифицируются по  условиям выполнения работ. Выберите   условие выполнения  работы,  которое относиться к этой категории.
а) малярная  
б) простая  
в) внутренняя 

11. Обрызг, какой по счету слой штукатурного намета:
а) 1 
б) 2
в) 3
12. Толщина слоя накрывки:
а) 6 мм
б) 2 мм 
в) 7 мм
13. Грунт, какой по счету слой штукатурного покрытия:
а) 1
б) 3
в) 2 
14. Виды штукатурки по назначению:
а) обычная, специальная, декоративная 
б) однослойная, многослойная
в) простая, улучшенная, высококачественная
15. Из скольки слоев состоит улучшенная штукатурка:
а) 1
б) 2
в) 3 
16. Средняя суммарная толщина всех слоев простой штукатурки:
а) 15 мм
б) 12 мм 
в) 20 мм
17. Инструменты для нанесения раствора на поверхности:
а) правило, отвес, уровень
б) молоток, зубило, ковш
в) кельма, сокол, полутерки 
18. Можно полутерками намазывать и разравнивать раствор на поверхностях:
а) да 
б) иногда
в) нет
19. Толщина слоя накрывки:
а) 9 мм
б) 5 мм
в) 2 мм 
20. Какой процесс выполняют после затирки:
а) грунтование
б) заглаживание 
в) оштукатуривание
21. Один из видов затирки:
а) вкруговую 
б) прямо
в) быстро
22. Один из видов затирки:
а) медленно
б) вразгонку 
в) прямо
23. Способы нанесения раствора на потолок:
а) через голову, над собой, от себя 
б) вокруг себя, от себя, на себя
в) на себя, от себя
24. Тонкость помола цемента влияют на:
а) сроки схватывание
б) морозостойкость
в) водопотребление 
25. Какой вид штукатурки применяется при оштукатуривание в музеях:
а) высококачественная 
б) простая
в) улучшенная
26. Какая марка раствора применяется при оштукатуривании стен:
а) не ниже 50
б) не ниже 150 
в) не ниже 100
27. Основной заполнитель для штукатурных растворов:
а) глина
б) гипс
в) песок 
28. Важнейший фактор, определяющий качество штукатурки:
а) толщина слоя
б) вид поверхности 
в) прочное сцепление
29. Раствор для оштукатуривания только сухих помещений:
а) известковый
б) цементно–известковый
в) известково-гипсовый 
30. По бетонным и кирпичным поверхностям можно выполнить тонкослойную штукатурку, при толщине намёта (обрызг, грунт):
а) 12 мм
б) 7 мм 
в) 10 мм


















ВАРИАНТ 2 
1. Инструмент, который применяют для провешивания поверхностей и проверки их вертикальностей:
а) отвес 
б) правило
в) уровень
2. Наружный угол, в местах сопряжения двух стен:
а) фаска
б) усенок 
в) лузг
3. Улучшенная штукатурка состоит:
а) из обрызга, грунта
б) из гипсового теста, с добовкой цемента и кварцевого песка
в) из обрызга, грунта и накрывочного слоя 
4. Инструмент для вытягивания тяг:
а) краскопульт
б) шаблон 
в) валик
5. Инструмент для вытягивания тяг:
а) валик
б) краскопульт
в) фасонный полутёрок 
6. Форсунки при нанесении простых растворов держат под углом:
а) 100°
б) 60° 
в) 30°
7. Ширина настилов на лесах и подмостях для штукатурных работ должна быть не менее:
а) 1,5 м 
б) 1 м
в) 2 м
8. Тяги-это:
а) обрамления
б) масляная окраска
в) профильные полосы 
9. Известково-гипсовые растворы применяются в помещениях с относительной влажностью:
а) 45% 
б) 65%
в) 75%
10. К специальным растворам относятся:
а) цементный
б) акустический 
в) армированный
11. С чего начинают ремонт штукатурки?
а) отбивают негодную штукатурку 
б) расчищают отдельные места
в) наносят штукатурку
г) готовят раствор
 
12. Подготовительные работы перед оштукатуриванием?
а) нанести грунтовку
б) соскоблить поверхность
в) намочить поверхность
г) очистка от пыли и грязи 
 
13. Как наносятся отдельные слои штукатурки?
а) чем ровнее поверхность, тем тоньше накладывается штукатурный слой 
б) за один прием штукатурки толщиной 20мм.
в) за один прием штукатурки толщиной 25мм.
г) за один прием штукатурки толщиной 30мм.
 
14. Кисть макловица применяется для:
а) окраски не водными составами
б) окраски водными составами 
 
15. Чем разравнивают штукатурку?
а) полутерком 
б) щеткой
в) стальные пластинки
г) кистью
 
16. Шпатель предназначен для:
а) нанесения
б) набрасывания
в) разравнивания 
 
17. Какими движениями производят затирку поверхности?
а) круговыми движениям по часовой стрелки 
б) кругообразными движениями против часовой стрелки
в) волнообразно
г) продольно
 
18. Что нужно сделать для облегчения перемещения отдельных песчинок во время затирки?
а) смачивают водой и затирают кистью
б) затирают с помощью кисти-макловицы
в) смачивают водой и затирают щеткой
г) смачивают водой и затирают полутерком 
 
19. Выберите материалы для подготовки поверхности под окраску:
а) мел, известь, колер
б) шпатлевка, грунтовка 
в) гипс, краска, клей.
 
20. Что собой представляет раствор для штукатурных работ?
а) смесь вяжущих веществ с мелким заполнителем и чистой водой 
б) смесь песка с глиной
в) смесь цемента с глиной
г) смесь песка с чистой водой
 
21. Какое вяжущее используют для внутренних и наружных штукатурок не подверженных систематическому увлажнению?
а) цемент
б) глину
в) известь 
г) песок
 
22. Шпаклевку на поверхность наносят:
а) соколом, теркой
б) шпателем и краскораспылителем 
в) кистью и шпателем
г) гладилкой и полутером
 
23. Какое оборудование применяется для приготовления штукатурного раствора?
а) бетономешалка 
б) дробилка
в) распылитель
г) ковш
 
24. Что такое затирка после штукатурки?
а) нанесение известки
б) подготовка к окраске
в) очищение для окраски
г) выравнивание поверхности 
 
25. После работы с кистями сначала:
а) с них отжимают остатки краски 
б) кисти сушат
в) замачивают в воде
 
26.  Полы начинают красить:
а) от окна к двери
б) от двери к окну
в) от удалённой части помещения по отношению к двери 
г) от двери к удалённой части помещения
 
27. Укажите оптимальное назначение цементной штукатурки
а) в помещениях с высокой влажностью и фасадах 
б) в помещениях с нормальной влажностью
в) в помещениях комнатной температуры
г) в жилых комнатах
 
28. Для чего применяется грунтовка:
а) для придания гладкой поверхности
б) для сцепления составов с поверхностью 
в) для выравнивания поверхности.
 
29. Неводные составы – это:
а) масляные, лаковые, эмалевые 
б) силикатные, казеиновые, лаковые
в) клеевые, эмалевые, известковые
 
30. Инструмент для выполнения обойных работ:
а) валик, кисть, щётка, ведро, совок
б) щётка, кисть, валик, нож, шпатель 
в) ковш, нож, кисть, валик, кельма




















ВАРИАНТ 3 
1. В каких лакокрасочных материалах используется в качестве растворителя вода?
а) в масляных красках;
б) в аквалаке;
в) в эмалевых красках.

2. Для выравнивания поверхности перед окраской применяют:
а) пигменты;
б) шпаклевки;
в) эмали;
г) растворители.

3. Кисти для сглаживания свеженанесенной краски – это:
а) побелочные;
б) макловицы;
в) флейцы;
г) ручники.

4. Приспособление для нанесения рисунка на стену – это:
а) трафарет;
б) бордюр;
в) валик;
г) шпатель.

5. Что называют пигментом?
а) раствор для разведения краски; 
б) олифа, используемая для изготовления масляных красок;
в) растворы смол и различных растворителей;
г) тонкий порошок различных цветов;

6. Для чего предназначены филенчатые кисти?
а) для проведения узких горизонтальных полос;
б) для сглаживания свеженанесенной краски;
в) универсальные – применяются для окраски;
г) для нанесения равномерных ударов, чтобы сглаживать краску.

7. Какой инструмент применяется для окрашивания больших
плоскостей пола и стен?
а) широкая кисть торцовка;
б) валик малярный;
в) трафарет;

8. К сухому компоненту лакокрасочного состава относятся:
а) растворители;
б) связующие;
в) наполнители;
г) пигменты.

9. Операция, предназначенная для выравнивания впитывающей
способности и пористости поверхности,  это:
а) шпатлевание;
б) грунтование;
в) шлифование;
г) сглаживание.

10.К связующим неводных окрасочных составов нужно отнести:
а) клеи;
б) олифы; 
в) жидкое стекло;
г) цементы.
 
11. Из скольких операций состоит высококачественная клеевая окраска?
а) из 14 операций 
б) из 8 операций
в) из 5 операций
г) из 1 операции
 
12. Основными ручными инструментами для производства малярных работ является:
а) зубило, молоток, мастерок
б) шпатели, кисти, валики 
в) мастерок, правило, терка
 
13. Чем разводят краску для грунтования над шпаклевкой?
а) водой 
б) оливой
в) керосином
г) ацетоном
 
14. Время высыхания шпаклевки при окраске полов?
а) двое суток 
б) не менее суток
в) 12 часов 
г) трое суток
 
15. Как наносится краска на профилированные поверхности?
а) вдоль 
б) поперек
в) кругами
г) квадратом
 
16. Лаки на основе битума и асфальта используют для окраски?
а) внутренних и наружных окрасок
б) металлических конструкций 
в) деревянных конструкций
г) штукатурки
 
17. Как используют краски эмалевые алкидностирольные?
а) с целью защиты от воздействия агрессивных сред 
б) по хорошо выдержанным бетонным и железобетонным поверхностям
в) по фундаментом
г) по крыше
 
18. Что применяют в качестве связующего с алюминиевой пудрой?
а) вода
б) битумный лак
в) кузбасслак
г) олифа 
 

19. Что добавляют в лак в качестве отвердителя?
а) ацетон
б) ксилолитовый раствор
в) 7 % раствор солярной кислоты 
г) уксус
 
20. Для чего используют нанесение жидкой мастики?
а) для пола 
б) для подмазки отдельных мест
в) для штукатурки
г) для кровли
 
21. С чего начинают окраску оштукатуренной поверхности?
а) нанесения лака
б) огрунтовывают поверхность
в) левкаса
г) смачивают водой из краскопульта 
 
22. Для окраски каких поверхностей применяют цементные краски?
а) твердоволокнистых
б) деревянных
в) кирпичных 
г) метала
 
23. Срок высыхания лака?
а) 2-3 часа 
б) 4 часа
в) 8 часов
г) 14 часов
 
24.  Что вводят в силикатные краски для придания водоотталкивающих свойств?
а) клей
б) микроасбест
в) гидрофобные жидкие добавки 	
г) ацетон
 
25.  При неоднородной фактуре поверхности перед окрашиванием необходимо?
а) огрунтовать 5% лаком 
б) шпатлевка толщиной не более 0,5мм
в) клей
г) штукатурка
 
26.  Гладкие поверхности окрашивают составами вязкостью?
а) 200-300сек. По вискозиметру ВЗ-4
б) 100-120сек. По вискозиметру ВЗ-4 
в) 150-20сек.
г) 350-400сек.
 
27.  При окраски водоэмульсионными составами металлические поверхности предварительно?
а) грунтуют масляной краской 
б) промывают и шлифуют
в) шпатлюют
г) промывают водой
 
28. Добавление чего в известковых составах упрочняет красочную пленку?
а) олифы
б) гидрат окиси кальция
в) воды
г) алюминиево-калиевых квасцов 
 
29.  Какой растворитель относят к легколетучим?
а) ксилол 
б) спирт изобутиловый
в) этилацетат
г) олифа
 
30. Область применение масляной матовой окраски?
а) наружные отделки
б) металлические поверхности
в) внутренние отделки 
г) кровля
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